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Temacoat GPL-S MIO

BESKRIVNING

PRODUKTEGENSKAPE
R OCH
REKOMMENDERAD
ANVANDNING

EPD

Vhrified
TEKNISK DATA
Volymtorrhalt
Vikttorrhalt
Specifik vikt

Mixing ratio

Brukstid

Rekommenderad
filmtjocklek och teoretisk
strackformaga

En tvdkomponents polyamidhardad epoxifarg pigmenterad med jarnglimmer.

» Ger en mycket stark och hallbar belaggning tack vare jarnglimmerpigmentet.
» Utmarkt vidhaftning till stalytor.

* Anvands som grundfarg eller mellanfarg i epoxi- och polyuretansystem som utséatts
for svar vittring och stank.

+ Overmalningsbar efter kort tid.

+ Kan évermalas efter en langre tid.

+ Hardare 008 5610 mdjliggor hardning aven vid temperaturer ned till -10 °C.

* Rekommenderas for broar, utsidor pa tankar, stalramverk, transportband, rérbroar och
andra sorters stalkonstruktioner och -utrustning.

601+2% (ISO 3233)

78+2%

1.5 kg / | (mixad)

Bas 4 volymdelar Temacoat GPL-S MIO

Hardare 1 volymdel 008 5600 eller 008 5605 (snabb)

Bas 5 volymdelar Temacoat GPL-S MIO
Hardare 1 volymdel 008 5610
4 timmar (23 °C) med hardare 008 5600

2 timmar (23 °C) med hardare 008 5605

4 timmar (+23 °C) med hardare 008 5610

6 timmar (0 °C) med hardare 008 5610

Recommended film thicknesses Theoretical coverage
wet dry
100um 60um 10.0 m?I
210um 125um 4.8 m?/l

Den faktiska strackformagan paverkas av appliceringsmetod och forhallandena samt form
och grovhet pa ytorna.
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Torktider Hardare 008 5600 eller 008 5605
DFT 80 um 0°C | +5°C | +10°C | +23°C | +35°C
Dammtorr efter | med hardare 008 5600 4 2 1 Yo 15 min
timm | timma | timme | timme
ar r
med hardare 008 5605 3 1% 45 min Yo 12 min
timm | timme timme
ar
Beroringstorr med hardare 008 5600 18 10 6 2% 1%
efter timm | timma | timmar | timmar | timme
ar r
med hardare 008 5605 12 6 4 2 1
timm | timma | timmar | timmar | timme
ar r
Overmaélningsba | med hardare 008 5600 24 12 6 2 1
r med epoxifarg, timm | timma | timmar | timmar | timme
efter minst ar r
med hardare 008 5605 18 16 4 1% Ya
timm | timma | timmar | timme | timme
ar r
Overmaélningsba | med hardare 008 5600 36 24 18 4 2
r med timm | timma | timmar | timmar | timmar
polyuretanfarg, ar r
efter minst med hardare 008 5605 24 12 8 3 1%
timm | timma | timmar | timmar | timme
ar r
Overmalningsbar utan uppruggning, max. 6 manader
Hardare 008 5610
DFT 80 um -10 °C -5°C 0°C +5°C | +10°C | +23°C | +35°C
Dammtorr efter 16 10 4 2 1 Y2 15 min
timmar | timmar | timmar | timmar | timme | timme
Berdringstorr efter 40 30 16 12 4 2 60 min
timmar | timmar | timmar | timmar | timmar | timmar
Overmalningsbar, 74 62 40 28 14 8 5
efter minst timmar | timmar | timmar | timmar | timmar | timmar | timmar
Fullstandig hardning 28 21 18 6 4 dagar | 4 dagar | 3 dagar
dagar | dagar | dagar | dagar
Overmalningsbar utan uppruggning, max. 2 manader

Tork- och évermalningstider paverkas av filmtjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och
ventilation.

Glans Matt.

Kulorer Gra och rod.
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Temacoat GPL-S MIO
APPLICERINGS INSTRUKTIONER

Forbehandling

Rekommenderade
grundfarger

Rekommenderade
tackfarger

Appliceringsforhallanden

Blandning av
komponenter

Olja, fett, salt och andra féroreningar ska avlagsnas pa lampligt satt. (ISO 12944-4)

Stalytor: Blastras till renhetsgrad Sa 2%2. (ISO 8501-1) Om blastring inte ar mgjligt
rekommenderas fosfatering for kallvalsat stal for att forbattra vidhaftningen.

Grundmalade ytor: Olja, fett, salt och andra féroreningar ska avlagsnas fran ytan pa
lampligt satt. Reparera eventuella skador pa grundfargsskiktet. Observera grundfargens
overmalningstid. (ISO 12944-4)

Temazinc 77, Temazinc 99, Temasil 90, Temacoat GPL-S Primer, Temabond ST 200,
Temabond ST 300.

Temacoat GPL, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temadur 20, Temadur 50, Temadur
90, Temadur HB 50, Temadur HB 80, Temathane 50, Temathane 90, Temathane PC 50,
Temathane PC 80.

Med hardare 008 5600 eller 008 5605:

Alla ytor maste vara rena, torra och fria fran féroreningar. Under applicering och torkning
bér yttemperaturen inte understiga 0 °C. Den relativa luftfuktigheten bér inte dverstiga
80 % under applicering och torkning. Yttemperaturen for stal bor hallas minst 3 °C éver
daggpunkten.

Produkten bor inte appliceras vid temperaturer under 0 °C om det finns risk for isbildning
pa underlaget. For korrekt applicering bor produktens temperatur vara éver +15 °C under
blandning och applicering. | slutna omraden krévs god ventilation och tillracklig luftrérelse
under applicering och torkning.

Med hardare 008 5610:

Alla ytor maste vara rena, torra och fria fran féroreningar. Vid applicering och torkning bor
ytans temperatur inte understiga -10 °C. Yttemperaturen for stal bor forbli minst 3 °C 6ver
daggpunkten. Se till att det inte bildas nagon is pa underlaget. For korrekt applicering bér
produktens temperatur vara éver +15 °C under blandning och applicering.

| slutna omraden kravs god ventilation och tillracklig luftrérelse under applicering och
torkning.

Obs! Denna tackfarg har en naturlig tendens att krita, missfarga eller gulna ojamnt. Vi
rekommenderar att man anvander en polyuretanbaserad tackfarg nar det stalls héga
estetiska krav pa kulérens utseende.

Ror forst om basen och hardaren var for sig. Korrekta andelar bas och hardare maste
blandas grundligt fére anvandning. Anvand maskinell omrorare for att blanda. Otillracklig
blandning eller fel blandningsférhallande leder till ojamn torkning av ytan och férsvagar
belaggningens egenskaper.
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Temacoat GPL-S MIO

Applicering

Fortunningar
Rengoring av utrustning

voC

HALSA OCH
SAKERHET

Vid anvandning av hogtrycksspruta ska produkten spadas med cirka 0—10 %.
Rekommenderat munstycke ar 0,015-0,021 tum och ett tryck pa 120—180 bar.
Sprutvinkeln ska véljas med hansyn till féremalets form.

Vid applicering med pensel ska produkten spadas i enlighet med de radande
forhallandena.

Thinner 1031
Thinner 1031

Halten av flyktiga organiska féreningar ar 340 g/l blandad farg.

VOC-halten i den blandade fargen (utspadd 10volym-%) ar 400 g/I.

Folj foreskrifterna som anges pa etiketten. | sdkerhetsdatablad finns noggrannare uppgifter
om vilka faror som ar forknippade med anvandningen samt information om vilka
skyddsatgarder som bor vidtagas.

Sakerhetsdatablad kan erhallas pa begaran av Tikkurila Sverige AB.

Endast for industriellt och yrkesbruk.

Informationen i detta dokument ar inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given
efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart verksamhetssystem, baserat pa krav av 1ISO9001 och 1SO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera
de omstandigheterna under vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvéandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila Sverige AB ansvarar

inte for fall dar produkten anvands i strid med anvisningarna eller for otillampliga &ndamal. Vi férbehaller oss ratten att férandra den givna informationen ensidigt utan

anmalan.

Produkten &r avsedd endast for yrkesbruk och ska endast anvéndas av de som har tillrdckliga kunskaper och fardigheter for att kunna anvanda produkten pa ratt satt.
Informationen i detta dokument ar endast radgivande. Sa langt tillatet i tillamplig lag, ska Tikkurila inte anses vara ansvarig fér de férhallandena under vilka produkten

anvands eller for anvandandet eller applicerandet av produkten.

Ifall du avser att anvanda produkten for nagra andra andamal 8n vad som &r rekommenderade i detta dokument utan att forst erhalla var skriftliga bekraftelse gallande
produktens tillamplighet for det tilltdnkta anvandandet, ska allt sddant anvéandande ske pa egen risk.



